
Příloha č. 3: Střety ložisek nerostných surovin a prognózních zdrojů s území CHOPAV na území 

Libereckého kraje  
 

Ložiska nerostných surovin a prognózních zdrojů na území CHOPAV 

Číslo 

ložiska 
Název ložiska Využití Surovina 

Dotčená 

plocha [ha] 

B 3000400 Bohatice 
plánované do 

těžby,dřívější povrchová 
Štěrkopísky 27,546 

B 3018300 Prácheň-Česká Skála dřívější povrchová Stavební kámen 19,352 

B 3018400 Polevsko dřívější povrchová Stavební kámen 3,871 

B 3018600 
Luhov-Brniště-

Tlustec 

dřívější povrchová 

Plánovaná obnova těžby   
Stavební kámen 44,634 

B 3021400 Tachov u Doks současná povrchová Náhrady živců, Stavební kámen 9,441 

B 3021800 Bezděčín současná povrchová Stavební kámen 12,570 

B 3038100 Rašovka dosud netěženo 
Kámen pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu, Vápenec 
1,145 

B 3047300 Česká Lípa-Dubice dřívější z vody Štěrkopísky 14,403 

B 3063400 Křížlice dřívější povrchová Dolomit, Stavební kámen, Vápenec 14,343 

B 3089200 
Jablonné v Podješť.-

Dubnice 
současná povrchová Štěrkopísky 475,813 

B 3089400 Srní-Okřešice současná povrchová Písky sklářské a slévárenské 444,474 

B 3089500 Srní 2-Veselí 
ukončená těžba 

v rekultivaci  
Písky sklářské a slévárenské 8,089 

B 3089600 Provodín 
ukončená těžba v 

rekultivaci 
Písky sklářské a slévárenské 45,646 

B 3100400 Koberovy dřívější povrchová Dolomit, Vápenec 7,592 

B 3100500 Příšovice dřívější z vody Štěrkopísky 49,548 

B 3101900 Hraničná současná povrchová 
Kámen pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu 
2,727 

B 3104700 Slunečná-Kozlí dosud netěženo Stavební kámen 12,062 

B 3131700 Pilínkov dřívější povrchová 
Kámen pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu, Vápenec 
28,849 

B 3163700 
Dubnice pod 

Ralskem 1 
dřívější povrchová Štěrkopísky 3,555 

B 3167200 Janovice u Kravař dosud netěženo Stavební kámen 13,882 

B 3186400 

Hodkovice 

n.Mohelkou-

Bezděčín 

dosud netěženo Cihlářská surovina 21,178 

B 3193500 
Chlum-Maršovický 

v.(Újezd) 
současná povrchová Náhrady živců, Stavební kámen 10,318 

B 3195900 Jítrava dřívější povrchová Vápenec 3,230 

B 3196100 Křižany dřívější povrchová Vápenec 4,508 

B 3196300 Světlá pod Ještědem dřívější povrchová Vápenec 7,959 

B 3200200 Velký Grunov 
současná povrchová, 

dotěžované 
Štěrkopísky 11,911 

B 3207400 Janovice-Dubnice dosud netěženo Cihlářská surovina 201,187 

B 3228100 
Dubnice pod 

Ralskem  
dosud netěženo Cihlářská surovina 46,812 

B 3240500 Hamr pod Ralskem dřívější postupně růz. Radioaktivní suroviny, Stopové a 1 136,583 



způsoby vzácné prvky 

B 3240600 Stráž pod Ralskem sanační těžba z vrtů 
Radioaktivní suroviny, Stopové a 

vzácné prvky 
1 208,033 

B 3240700 
Břevniště pod 

Ralskem 
dřívější hlubinná 

Radioaktivní suroviny, Stopové a 

vzácné prvky 
598,223 

B 3240800 Osečná-Kotel dosud netěženo 
Radioaktivní suroviny, Stopové a 

vzácné prvky 
497,951 

B 3242700 Jítrava dřívější povrchová Stavební kámen 9,269 

B 3264800 Zahrádky-Srní dosud netěženo Písky sklářské a slévárenské 76,990 

B 3265500 Holany dosud netěženo Písky sklářské a slévárenské 47,428 

Celková plocha [ha]  5 121,121 

Číslo 

ložiska 
Název ložiska Využití Surovina 

Dotčená 

plocha [ha] 

D 3089201 
Dubnice pod 

Ralskem 2 
dosud netěženo Cihlářská surovina 47,543 

D 3093500 Stvolínky dosud netěženo Cihlářská surovina 60,956 

D 3096500 Noviny pod Ralskem dřívější povrchová Stavební kámen 3,551 

D 3167202 Janovice-Heřmanice dřívější povrchová Stavební kámen 43,017 

D 3193600 Slunečná-Kameník dosud netěženo Stavební kámen 44,163 

D 3207600 Pole-Postřelná dosud netěženo Cihlářská surovina 150,841 

D 3221700 
Pavlovice-

Vrchovany 
dřívější povrchová Cihlářská surovina 107,115 

D 3242600 
Hodkovice nad 

Mohelkou 
dřívější povrchová Stavební kámen 17,936 

D 5015600 Žizníkov 
současná povrchová, 

dotěžované 
Štěrkopísky 17,388 

D 5234800 Oldřichov v Hájích dřívější povrchová Štěrkopísky 7,084 

D 5243900 Starý Dub dřívější povrchová Cihlářská surovina 2,394 

D 5261000 Rynoltice 2 současná povrchová Štěrkopísky 5,335 

D 5264000 
Hradčany nad 

Ploučnicí 
dosud netěženo Štěrkopísky 22,831 

D 5281300 
Pertoltice pod 

Ralskem 

dosud netěženo,  

Plánovaná do těžby 
Štěrkopísky 5,088 

D 5283800 Jítrava  dosud netěženo Štěrkopísky 43,89 

D 3200202 

D 3200201 
Velký Grunov plánované do těžby Štěrkopísky 2,250 

Celková 

plocha [ha] 
      581,382 

  
 

  

    

Číslo 

ložiska 
Název ložiska Využití Surovina 

Dotčená 

plocha [ha] 

N  5009300 
Ferdinandov-

Raspenava 
dosud netěženo 

Kámen pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu 
11,132 

N 5009500 Hejnice dosud netěženo Technické zeminy 3,553 

N 5009900 
Proseč pod Ještědem 

1 
dřívější povrchová Stavební kámen 8,774 

N 5012000 
Pertoltice (akce 

Ploučnice) 
dosud netěženo Štěrkopísky 28,531 

N 5015100 Šenov-Šenovský dosud netěženo Stavební kámen 2,314 



vrch 

N 5015300 
Bořetín-Mnišská 

hora 
dřívější povrchová Stavební kámen 17,892 

N 5015400 Slunečná-Poustevna dosud netěženo Stavební kámen 2,584 

N 5015700 
Chotovice-

Chotovický vrch 
dosud netěženo Stavební kámen 2,948 

N 5015800 Svojkov-Tisový vrch dosud netěženo Stavební kámen 3,077 

N 5016000 
Brniště-Brnišťský 

vrch 
dřívější povrchová Stavební kámen 11,259 

N 5016100 
Jablonné v 

Podještědí 
dřívější povrchová Cihlářská surovina 16,616 

N 5016400 Žibřidice-Stříbrník dosud netěženo Stavební kámen 0,277 

N 5016600 Křižany dřívější povrchová Cihlářská surovina 7,579 

N 5019300 Holany-Mimoňsko dosud netěženo Cihlářská surovina 42,570 

N 5019400 
Kravaře v Čechách-

Mimoňsko 
dosud netěženo Cihlářská surovina 70,567 

N 5019500 
Blíževedly-

Mimoňsko 
dosud netěženo Cihlářská surovina 68,296 

N 5019700 Litice-Mimoňsko dosud netěženo Cihlářská surovina 90,422 

N 5023600 Přepeře u Turnova dosud netěženo Cihlářská surovina 70,087 

N 5023700 Frýdštejn 2 dosud netěženo Stavební kámen 1,532 

N 5024000 Besedice-Malá Skála dřívější povrchová Písky sklářské a slévárenské 14,516 

N 5024100 Koberovy dosud netěženo Stavební kámen 2,486 

N 5042700 
Mimoň (akce 

Ploučnice) 
dosud netěženo Štěrkopísky 55,953 

N 5190200 Karlovice dosud netěženo Vápenec 1,224 

N 5197600 Zákupy-Bohatice dřívější povrchová Technické zeminy, Štěrkopísky 0,940 

N 5211200 
Světlá-Hoření 

Paseky 
dřívější povrchová Vápenec 5,043 

N 5243000 Dubice-Lada dosud netěženo Štěrkopísky 1,948 

N 5261700 Hamr na Jezeře dosud netěženo Rašelina 24,108 

N 5281600 Břevniště-PSZ dosud netěženo 
Radioaktivní suroviny, Stopové a 

vzácné prvky 
8,130 

Celková 

plocha [ha] 
      574,356 

       

Číslo 

zdroje 
Název zdroje Využití Surovina 

Dotčená 

plocha [ha] 

P 9030600 Srní-Kraví hora dosud netěženo Písky sklářské a slévárenské 38,909 

P 9030600 Tlustecký blok dosud netěženo Radioaktivní suroviny 3 919,976 

P 9247300 Hvězdov dosud netěženo 
Radioaktivní suroviny, Stopové a 

vzácné prvky 
514,036 

P 9247600 Heřmánky dosud netěženo Radioaktivní suroviny 513,842 

P 9417700 Křižany dosud netěženo Radioaktivní suroviny 112,892 

P 9417800 Holičky dosud netěženo 
Radioaktivní suroviny, Stopové a 

vzácné prvky 
236,708 

P 9420100 
Úštěk-Litoměřické 

zlom. pásmo 
dosud netěženo Radioaktivní suroviny 70,046 

Celková       5 406,408 



plocha [ha] 

       

Číslo 

zdroje 
Název zdroje Využití Surovina 

Dotčená 

plocha [ha] 

Q 9002100 
Nové Město pod 

Smrkem-Ludvíkov 
dosud netěženo Cín-wolframová ruda 188,628 

Q 9030000 Dubičná-Dubí hora dosud netěženo Stavební kámen 1,603 

Q9030400 Bylochov dosud netěženo Cihlářská surovina 40,766 

Q9030500 Pavlovice dosud netěženo Cihlářská surovina 276,089 

Q9030700 Jenišovice dosud netěženo Cihlářská surovina 173,238 

Q9030900 
Železný Brod-

Mudálov 
dosud netěženo Vápenec 1,039 

Q9034700 
Sloup v Čechách-

Slavíček 
dosud netěženo Stavební kámen 5,491 

Q9037600 Pelíkovice dřívější povrchová Dolomit 2,024 

Q9037700 Pelíkovice dřívější povrchová Dolomit, Stavební kámen 71,242 

Q9049100 Jestřebí-Žižkův vrch dosud netěženo Písky sklářské a slévárenské 13,198 

Q9050500 Bezděz-Okna dosud netěženo Písky sklářské a slévárenské 202,144 

Q9061600 Roudnická pánev dosud netěženo Uhlí černé 89,135 

Q9247400 Mimoň dosud netěženo 
Radioaktivní suroviny, Stopové a 

vzácné prvky 
283,349 

Q9366000 
Kytlické Mlýny-

Horní Prysk 
dosud netěženo Písky sklářské a slévárenské 24,241 

Q9414500 
Ondříkovice-

Frýdštejn 
dřívější povrchová 

Kámen pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu 
5,986 

Q9414600 Lasvice dřívější povrchová 
Kámen pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu 
3,662 

Q9414800 Zdislava dřívější povrchová 
Kámen pro hrubou a ušlechtilou 

kamenickou výrobu 
6,229 

Q9430800 Náhlov-Osečná dosud netěženo Stopové a vzácné prvky 871,607 

Celková 

plocha [ha] 
      2 259,670 

       

Číslo 

zdroje 
Název zdroje Využití Surovina 

Dotčená 

plocha [ha] 

R 9032200 Mimoň-Pertoltice dosud netěženo Štěrkopísky 71,188 

R 9412200 

Hodkovice 

n.Mohelkou-

Bezděčín 

dosud netěženo Cihlářská surovina 4,661 

Celková 

plocha [ha] 
      75,849 

 

 

 


